Der Bogenzahnriemen BAT/BATK










,Mit neuen Profilformen zu verbesserten Leistungsmerkmalen®, so lautet vielfach die Beschreibung der Entwicklungsméoglichkeiten von Polyurethan-Zahnriemen. Die
Grundlage der neuen BRECO'- und BRECOFLEX -Zahnriemen mit Bogenverzahnung bildet der auf der Basis des bewéhrten AT-Profiles aufbauende bogenférmige Zahn. Die
einzigartige bogenférmige Verzahnung ist der Garant fiir deutlich verbesserte Ubertragungs- und Laufeigenschaften. Einerseits besitzt der BAT-Zahn eine vergréRerte
Tragfahigkeit, andererseits lauft dieser nicht schlagartig, sondern zeitlich gedehnt in die Scheibenliicke ein. Beides zusammen fiihrt zu vergréRerter Leistungsfahigkeit, zu
deutlich verminderten Laufgerduschen sowie zu héherer Ubertragungsgenauigkeit und geringerer Schwingungsneigung. In der angegebenen Vorzugslaufrichtung zentriert

sich der Riemen infolge der Bogenform des Zahnes auf den Scheiben selbstandig, wodurch der Selbstfiihrungseffekt entsteht.

Der BATK-Zahnriemen ist eine Weiterentwicklung des BAT-Zahnriemens. Der BATK ist im Vergleich zum BAT mit einer Fiihrungsspur versehen, wodurch der Zahnriemen in

beiden Laufrichtungen selbstfiihrend ist.

Die besonderen Merkmale

« eine aus der Bogenform resultierende vergroRerte Zahntragfahigkeit

« deutlich reduzierte Laufgerdusche infolge zeitlich gedehntem Zahneingriff

« héhere Ubertragungsgenauigkeit und geringere Schwingungsneigung infolge verringerter Polygonitit

« derBAT st in der Vorzugslaufrichtung selbstfiihrend, keine Bordscheiben erforderlich

« der BATK st infolge der integrierten Fiihrungsspur in beiden Laufrichtungen selbstfiihrend, daher sind keine Bordscheiben erforderlich

langenkonstante Riemen durch den Einsatz hochfester Stahlkord-Zugtrager

Zahnriemenfiihrung beim BAT-Zahnriemen

Die BRECO'- und BRECOFLEX -Zahnriemen mit Bogenverzahnung besitzen eine Vorzugslaufrichtung. Dabei zeigt die konvexe Seite des Zahnbogens in Laufrichtung des
Antriebes. Bei Einhalten dieser Laufrichtung tibernimmt die Verzahnung auch bei groBen Trumléngen das seitliche Fiihren des Riemens, weshalb auf Bordscheiben verzichten
werden kann.

Auch bei gutem Ausrichten der Zahnscheiben, Spann- und Umlenkrollen sowie deren Achsen empfiehlt sich zwischen den Elementen eine Mindesttrumlange von 5 x

Riemenbreite (siehe Grafik). Dadurch werden Seitenkréfte und die damit verbundene Reibung reduziert.

Besitzen auf der Verzahnung laufende Spann- und Umlenkrollen zu ihrer Vorgéngerscheibe oder -rolle einen gréReren Abstand als 5 x Riemenbreite (b), so sollten diese mit
einer Verzahnung versehen sein. Laufen diese Elemente auf dem unverzahnten Riemenriicken, sind Bordscheiben vorzusehen (siehe Grafik). Beide MaRnahmen dienen zur
b ’ . L




Allg. Hinweise BAT/BATK-Zahnriemen



